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Resumo

A utilizagdo de microrganismos no processamento mineral tem se tornado um campo da biotecnologia cada vez
mais pesquisado e explorado, gracas aos beneficios econdmicos e ambientais dessa abordagem, embora ainda seja uma area
que requer pesquisas mais aprofundadas. Testes de flotagdo em célula mecanica em escala de bancada foram realizados
com o microrganismo Bacillus subtilis como depressor da ganga dolomitica na flotagao de willemita. Foram testadas duas
dosagens do depressor (500 g/t e 2.000 g/t) e os resultados de recuperacdo madssica, metalurgica e teor de zinco foram
comparados com os resultados obtidos em um teste de referéncia realizado de acordo com os padrdes da empresa doadora
do minério de zinco. O uso do depressor na dosagem de 2.000 g/t produziu resultados estatisticamente superiores ao teste
de referéncia, o que sugere que a utilizagdo do microrganismo nessa dosagem aumentou a seletividade da flotacao.
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Willemitic ore flotation using Bacillus subtilis as a depressant

Abstract

The use of microorganisms in mineral processing has become an increasingly researched and explored field of
biotechnology, thanks to the economic and environmental benefits of this approach, although it is still an area that requires
more in-depth research. Flotation tests in a bench-scale mechanical cell were carried out with the microorganism Bacillus
subtilis as a depressant of dolomitic gangue in the willemite flotation. Two dosages of the depressant were tested (500 g/t
and 2,000 g/t) and the yield, metallurgical recovery, and zinc content results were compared with results from a reference
test carried out according to the standard of the company that donated the zinc ore. The use of the depressant at a dosage
0f 2,000 g/t produced results that were statistically different and superior to the standard test, which suggests that the use
of the microorganism increased the flotation selectivity.
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1 Introducao

O zinco (Zn) ¢ predominantemente encontrado na
natureza na forma de sulfetos, muitas vezes associado ao
chumbo (galena), cobre (calcopirita), prata (argentita) e
ferro (pirita). Os minerais minérios de Zn mais importantes
economicamente incluem a smithsonita (ZnCO,),
hemimorfita (Zn,(OH), H,0), a wurtzita ((Zn,Fe)S), a
franklinita ((Zn,Mn**,Fe*")(Fe3+,Mn’"),0,), a hidrozincita
(Zn(CO,),(OH),), a zincita ((Zn,Mn)0), a calamina (ZnCO,),
a esfalerita ((Zn, Fe)S) e a willemita (Zn,SiO,), sendo os
trés ultimos considerados os de maior importancia para o
Brasil [1].

A Nexa Resources (antiga Votorantim Metais) é uma
das maiores empresas brasileiras que extrai e processa Zn.
Possui duas minas de Zn no pais: a unidade Morro Agudo,
localizada no municipio de Paracatu/MG que produz Zn e
Pb (mina subterranea e a céu aberto), e a unidade Vazante,
localizada no municipio de Vazante/MG que produz Zn, Pbe Ag
(mina subterranea). Esta ultima unidade tem uma capacidade
instalada de producdo de 142.000 t/ano de concentrado de Zn
¢ desempenha um papel estratégico na manutengéo da posigao
da empresa como a quinta maior produtora desse metal no
mundo [2]. O principal minério de Zn da unidade Vazante
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¢ a willemita. Inicialmente, o processamento da willemita
era realizado utilizando técnicas gravimétricas, sendo que
o concentrado produzido alimentava um forno rotativo tipo
Waelz. Entretanto, essa rota se tornou inviavel em funcdo da
reducdo do teor de Zn no minério, a elevagao de quantidade
de finos no minério e ao elevado gasto energético do forno
Waelz. Atualmente, o processamento da willemita inclui
etapas de cominuicdo (britagem e moagem), classificagdo,
flotacdo e filtragem, seguido de processos hidrometaltirgicos
e eletroliticos; gerando recuperagdes metallirgicas de Zn de
aproximadamente 88%, considerando um teor de alimentaco
de 12% de Zn [3]. A flotagdo é o método de concentragdo mais
eficaz para os minerais de Zn presentes da unidade de Vazante.
E possivel encontrar trabalhos utilizando diversos coletores,
tais como coletores anidnicos, mercaptans, xantatos de cadeias
mais longas, acidos graxos, ditiocarbamatos, assim como a
flotagdo cationica com sulfetizagdo prévia do minério [4].

Novas tecnologias estio sendo desenvolvidas para a
melhoria da flotagdo [5]. Os principais avangos tecnologicos
nesta operacdo unitaria no ultimo século estao diretamente
relacionados ao aumento da variedade e da quantidade de
produtos quimicos utilizados na flotagdo, o que tem impacto
direto nos minérios a serem concentrados, impulsionando o
desenvolvimento de operagdes de flotagdo mais eficientes [6].
O compromisso do setor mineral em atender aos regulamentos
ambientais desempenhou um papel fundamental para impulsionar
pesquisas focadas em tecnologias ecologicamente sustentaveis,
com o objetivo de reduzir os impactos ambientais das operagdes
de lavra e processamento, além de consideragdes econdmicas
e de recursos e reservas [7].

Nesse contexto, a bioflotacdo surge como uma
técnica que utiliza microrganismos na flotago seletiva de
minerais. A adi¢do de microrganismos promove alteragdes
nas propriedades superficiais dos minerais, sendo que os
microrganismos podem atuar como coletores ou como
modificadores. Os coletores alteram a superficie mineral de
hidrofilica para hidrofobica, promovendo a separagdo das
fases minerais na flotacdo [8]. A ado¢@o de bioreagentes na
flotagdo ¢ uma possibilidade promissora, representando uma
alternativa viavel tanto do ponto de vista técnico e econdmico,
quanto ambiental, devido a sua intrinseca capacidade de
biodegradagdo [9]. No entanto, é importante ressaltar que
as pesquisas e aplicagdes destes reagentes no processamento
mineral ainda sdo limitadas e carecem de desenvolvimento.
O presente trabalho avaliou o uso do microrganismo Bacillus
subtilis como depressor da ganga dolomitica na flotacdo de
minério willemitico de Zn.

2 Metodologia

Uma amostra britada de minério willemitico de Zn
(amostra global, ou head sample) foi doada pela empresa Nexa
Resources, oriunda da unidade Vazante, com granulometria
entre 95% e 98% passante em 9,5 mm. No Laboratorio
de Modelamento e Pesquisa em Processamento Mineral
(LaMPPMin) da UFCAT, a amostra foi moida a seco em
circuito fechado utilizando um moinho de bolas (30 x
30 cm), com tempo de moagem de 30 minutos a 64 rpm,
sendo o controle da granulometria do material realizado
por peneiramento a seco em uma peneira quadrada (50 x
50 cm). Posteriormente, a amostra foi homogeneizada e
quarteada em um quarteador tipo Jones visando a obtengao
das aliquotas de aproximadamente 1 kg para os ensaios de
flotagdo. Trés aliquotas da amostra global foram enviadas
para analise quimica por fluorescéncia de raios-X (FRX) em
um espectrometro S8 Tiger da Bruker operando com pastilhas
fundidas, instalado na Nexa Vazante. Uma aliquota da amostra
global foi peneirada a imido em um peneirador suspenso
com oito peneiras (série U.S. Tyler) para a determinagao da
distribui¢do granulométrica do material moido e a realizacao
de uma andlise granuloquimica por FRX.

Uma cepa do microrganismo Bacillus subtilis foi
obtida da empresa BIOSPHERA®, que a comercializa este
microrganismo como aditivo liquido para enriquecer a biota
e gerar metabolitos bioativos no solo. Como a amostra do
Bacillus subtilis encontrava-se na forma de esporos, ou seja,
inativa, foi necessario promover sua ativa¢ao de modo a
possibilitar a observagao visual do seu crescimento. Para tal
foi preparado 250 mL de Caldo Infusdo Cérebro e Coragao
(CICC), conforme apresentado na Tabela 1. Este meio
foi enriquecido com 0,1% de corante vermelho de metila
e devidamente esterilizado em autoclave a temperatura
ambiente. Apos a esterilizagdo, o meio de cultura exibiu
uma coloracdo vermelha intensa. Posteriormente, 1,0 mL da
cultura foi inoculado no CICC, seguido de incubagdo a 37 °C
sob agitacdo a 250 rpm por 48 horas. Apds esse intervalo,
foi possivel confirmar a transigao para o estado vegetativo
devido a mudanca na coloragdo do meio de cultura, que
passou a apresentar uma tonalidade levemente alaranjada.

Para o isolamento do Bacillus subtilis foi preparado
um meio sélido Agar Infusio Cérebro e Coragdo (AICC),
com a mesma composi¢do do CICC mais a adigdo de 15,0 g
de agar-agar para conferir a consisténcia solida ao meio, ao
qual foi acrescentado 0,1% de vermelho de metila. Apds a
esterilizagdo seguindo a metodologia supracitada, o AICC

Tabela 1. Componentes do CICC (meio de cultura empregado no crescimento da bactéria Bacillus subtilis)

Componente Valor Componente Valor
Cérebro de Boi, infusdo de 200 g 7,7 g/L Cloreto de Sodio 5,0 g/L
Coragao de Boi, infusdo a partir de 250 g 9,8 g/L Fostato Dissodico 2,5g/L
Proteose Peptona 10,0 g/L Agua Deionizada 1000 mL
Dextrose 2,0 g/L
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foi vertido em placas de Petri estéreis e deixado em repouso
em temperatura ambiente para solidificagdo. O meio solido
exibiu uma coloragdo vermelha intensa. Em seguida, uma
cultura do Bacillus subtilis foi isolada na superficie do agar
usando estrias compostas, seguida pela incubagio invertida
a 37 °C por um periodo de 48 horas. Apos a incubacgdo, as
colonias de Bacillus subtilis foram isoladas e transferidas
para tubos de ensaio contendo 2,0 mL de CICC sem corante,
sendo mantidas a 37 °C por 24 horas. Em seguida, 1,0 mL da
cultura foi transferido para 250 mL de CICC sem corante ¢
mantido a 37 °C por 48 horas, gerando assim as amostras a
serem utilizadas nos testes de flotagdo em célula mecanica
de bancada.

A ativagdo e isolamento do Bacillus subtilis foi
realizada no Laboratorio de Bioquimica e Microbiologia
(LABIM) da UFCAT.

Os testes de flotagdo foram realizados em etapa
rougher e em triplicata, utilizando uma célula mecanica de
bancada tipo Denver fabricada pela CDC operando com
uma cuba de 3,0 L. Os parametros operacionais dos testes
(vide Tabela 2), bem como dos reagentes utilizados (vide
Tabela 3) seguiram os procedimentos e valores adotados
na Nexa Resources, com excegado da adigdo do depressor.

Uma analise de variancia (ANOVA) seguida pelo teste
de Dunnett foi realizada para avaliar o uso do depressor em
relagdo aos resultados de recuperagdo massica, metalurgica
e teor de Zn no concentrado, em comparagao com o ensaio
que sem depressor (teste padrdo). As analises estatisticas
foram realizadas no Minitab, versdo 21, com um nivel de
significancia de 5%. A normalidade dos dados foi testada
usando o Teste de Anderson-Darling.

3 Resultados e discussio
AFigura 1 apresenta os resultados da analise granulométrica

da alimentagéo da flotagdo, indicando que o material possuia
um d de aproximadamente 98 um. Tal resultado ¢ compativel

Tabela 2. Parametros operacionais dos testes de flotagdo

com a pratica industrial adotada na Nexa Resources, que admite
um produto da moagem com, no minimo, 12% da massa retida
em 150 um. Contudo, foram encontrados trabalhos na literatura
que realizaram flotagdes com aproximadamente 88% [10] e
aproximadamente 90% [11] passante em 150 pm.

Os resultados da analise quimica da alimentagdo da
flotago e da analise granuloquimica podem ser vistos na Figura 2.
O teor médio Zn na alimentagdo era de 10,4%, superior ao
encontrado por Figueiredo et al. [11](9,24%), porém inferior
aos encontrados por Bechir [10] (12,28%), Pereira et al. [12]
(17,09%) e Freitas et al. [ 13] (18,24%). Os demais elementos
analisados incluiram Fe (10,2%), SiO, (7,6%), CaO (20%) e
MgO (14%), sendo que os valores encontrados para os desvios
padrdes (< 0,1%) sugerem que o quarteamento das aliquotas
foi efetivo. Outro ponto interessante ¢ a concentragdo de Fe
nas fra¢des acima de 105 um (140#), onde foram obtidos os
menores teores de Zn e de CaO.

Contudo, o teor de SiO, ndo variou consideravelmente
nas fragdes analisadas, indicando a presenga de outros
silicatos no minério. Os maiores teores de Zn foram obtidos
em granulometrias finas (abaixo de 53 um, ou 270#), similar
ao observado por Figueiredo et al. [11].
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Figura 1. Distribuicdo granulométrica da alimentagdo da flotagao.

Parametro Valor Parametro Valor
% de s6lidos (condicionamento) 30% % de solidos (flotacdo) 24%
pH (condicionamento) 10,5 pH (flotacdo) 10,5
Rotagao (condicionamento) 1400 rpm Rotag@o (flotagdo) 1200 rpm
Fluxo de ar 4,0 L/min Tempo de flotagdo 2,5 min
Tabela 3. Tipo, dosagem, concentragdo e tempo de condicionamento dos reagentes utilizados nos testes de flotagdo
Reagente Tipo Dosagem (g/t) Concentracio . T empo de .
condicionamento (min)
Bacillus subtilus Depressor 0; 500; 2000 15% 10
Silicato de sodio Ativador e regulador pH 484 44 g/ 3
AGLP-250 Dispersante 250 50 g/L 3
Mibcol Espumante 16 0,0069 g/L 1
Amina Coletor 40 /L 1
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Os resultados dos testes de flotagdo sdo apresentados
na Figura 3. E possivel notar que foram obtidos teores mais
altos de Zn no concentrado com a adigdo do Bacillus subtilis
(média de 41,9 + 0,5% e 42,2 + 0,2% para as dosagens de
500 g/t e 2000 g/t, respectivamente) quando comparado
com os testes sem a adigdo do depressor (média de 37,2 +
3,5%). A dosagem de 2000 g/t produziu, além do aumento
no teor de Zn no concentrado o aumento na recuperagao
metaltrgica do Zn (média de 59,3 = 5%), um aumento de
36,4% em relagdo ao teste sem a adi¢do do depressor (média
de 43,5+ 3,6%). A recuperacdo massica aumentou 21% com
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Figura 2. Analise granuloquimica da alimentagéo da flotagdo.
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Figura 3. Resultados dos testes de flotagdo para o teor de Zn no
concentrado.

aadigdo de 2000 g/t Bacillus subtilis (média de 14,5 + 1,1%)
em relagdo ao teste sem depressor (média de 12 + 0,7%).
Estes resultados indicam que além de mais seletiva (teores
mais altos de Zn), a flotagdo do minério willemitico quando
realizada com a adi¢do de 2000 g/t Bacillus subtilis produziu
uma massa maior de concentrado, indicando menores perdas
de Zn para o rejeito.

Os resultados do teste ANOVA indicaram que o
fator dosagem de depressor conseguiu explicar 79,97%,
64,49% e 82,52% da variabilidade das respostas recuperagao
massica, teor de Zn e recuperagdo metalargica de Zn,
respectivamente. Em todas as variaveis respostas analisadas
existe pelo menos um valor médio que diferiu do conjunto
de dados (p < 0,05). A Tabela 4 apresenta os resultados do
teste ANOVA. Com base nos resultados do teste de Dunnett,
observou-se que apenas a dosagem de 2000 g/t apresentou
uma diferenca estatisticamente significativa em comparagao
com os resultados do teste sem depressor em todas as variaveis
resposta analisadas, exibindo valores superiores ao grupo de
referéncia. Embora a dosagem de 500 g/t do depressor tenha
apresentado valores numericamente superiores ao grupo de
referéncia, essa melhoria ndo se mostrou estatisticamente
significativa, como pode ser visto na Figura 4. Nota-se nos
graficos dos intervalos de confianga (IC) de 95% simultaneos
de Dunnett que se um intervalo ndo contiver o valor zero, a
média correspondente serd significativamente diferente da
média do controle, o que pode ser visto nas Figuras 4a, 4c e 4e
para as dosagens de 2000 g/t.

Japara os graficos de intervalos (Figuras 4b, 4d e 4f)
os desvios padrdes combinados foram usados para calcular
os intervalos. E possivel perceber que a recuperagio massica
(Figura 4b) aumentou com a dosagem de 2000 g/t do
depressor (de 11,98% para 14,49%). Contudo, esta condi¢do
gerou um aumento na recuperacao metalurgica (Figura 4d)
de Zn (de 43,46% para 59,30%), o que sugere que o uso do
Bacillus subtilis aumentou a seletividade da flotagao de Zn.
Esta hipotese ¢ corroborada pela Figura 4e, que apresenta
um aumento no teor médio de Zn de 37,23% para 42,18%.

Para Zheng et al. [14] uma espécie bacteriana como
0 Bacillus subtilis tendera a aderir mais prontamente a um
mineral contendo Mg em sua estrutura. Desta forma, os
microrganismos tenderdo a competir com coletores anionicos,
funcionando como um depressor para os minerais portadores
de Mg. Isto mostra que as bactérias podem modular o ambiente
de flotagdo e potencialmente podem ser usadas para auxiliar a
flotagao preferencial de minerais dificeis de serem separados.

Tabela 4. Resultado de ANOVA para as variaveis (a) recuperacao massica, (b) teor de Zn e (c) recuperagdo metaltrgica de Zn

(a) (b) (©
Fonte GL* Contribuicio F Fonte GL* Contribuigao F Fonte GL* Contribuicio F
Fator 2 79,97% 11,98 Fator 2 64,49% 5,45 Fator 2 82,52% 14,17
Erro 6 20,03% P Erro 6 35,51% P Erro 6 17,48% P
Total 8 100,00% 0,008 Total 8 100,00% 0,045 Total 8 100,00% 0,005

*GL: graus de liberdade. Teste-F, definido como sendo a razdo entre a variagdo entre médias da amostra e a variacdo dentro das amostras. O valor-p
indica a probabilidade de se observar uma diferenca tdo grande ou maior do que a que foi observada sob a hipotese nula.

Tecnol Metal Mater Min. 2024;21:¢3046

4/6



Flotagdo de minério willemitico usando Bacillus subtilis como depressor

500 -0 -

20000 .

500 -0 -

2000 -0 .

500 -0 .

O]

Recuperacao massica (%)

0 500 2000
Teor do depressor (g/t)

65
9
< w0
.
£
2
S s
s
1]
E
o 50
"o
o
ot
g us
3 - —
o
o«
a0
0 500 2000
Teor do depressor (g/t)
450
e
g azs |
c -— =1
s
c
o
£
G 400
o
o
c
IS
s
o 3
g .
]
@
il
350
[} 500 2000

Teor do depressor (g/t)

®

Figura 4. ICs de 95% simultaneos de Dunnett e grafico de intervalos para a recuperagdo massica (a e b), recuperacao metaltrgica de Zn (¢ e

d) e teor de Zn (e e f).

4 Conclusoes

Amostras de minério willemitico foram submetidos
a testes de moagem, classificacdo e posterior flotacdo
em presenca de Bacillus subtilis, um depressor nunca
antes testado na flotagdo deste minério. Uma vez que a
etapa de moagem atendeu aos requisitos estabelecidos
pela empresa doadora da amostra (~ 12% da massa retida
em 150 um) acredita-se que a mesma foi bem-sucedida,
promovendo a liberacdo dos minerais portadores de Zn.
A andlise granuloquimica das amostras revelou que o Zn
esta distribuido uniformemente nas fragdes mais finas do
minério. A utilizagdo do Bacillus subtilis na flotagdo do
minério willemitico trouxe resultados significativamente
positivos, observando-se as maiores recuperagdes (massica

Tecnol Metal Mater Min. 2024;21:e3046

¢ metalurgica) e os teores de Zn, especialmente quando
utilizou-se a dosagem de 2000 g/t. Ainda que os testes
realizados tenham sido exploratérios e demandem maiores
esforcos para se alcancar aplicabilidades no cenario
industrial da flotagdo de minério willemitico, acredita-se
que o Bacillus subtilis tenha viabilidade técnica e ambiental
para se tornar o depressor padrao deste minério.
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